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INTRODUCCION

La gestion de los recursos liticos del Mesolitico ha permanecido practicamente sin estudiar en la vertiente interior
de la Sierra del Cuera (30 km de longitud, a unos 6 km de la costa, en los municipios asturianos de Cabrales,
Peflamellera Alta y Peflamellera Baja), lugar donde se encuentra la cueva de Los Canes, yacimiento objeto de esta
investigacién. Es uno de los yacimientos mesoliticos de interior mds importantes de la zona cantabrica y menos
estudiados (Arias, 2002). La cueva de los Canes se encuentra en un rellano de la ladera meridional de la Sierra del
Cuera, a 325 m de altitud sobre el nivel del mar, orientada en direccion SE-NO. Sus coordenadas son: latitud 43°
19’ 28” N y longitud 4° 47’ 42” W. La longitud de la cueva es de 50 m y la anchura entre 1 a 2 m. Geoldgicamente,
se encuentra en una regiéon constituida principalmente por rocas paleozoicas (con edades desde el Cambrico Medio
al Carbonifero Superior), elevadas por la orogenia alpina IGME, 1984).

OBJETIVOS

1) Caracterizar cristalografica y mineralégicamente muestras de restos de silex usados en el nivel UE-6 (I, IT y 1II)
por moradores de la cueva de Los Canes. 2) Realizar una comparacién de las muestras de silex del nivel UE-6 con
las de los afloramientos proximos del oriente asturiano, costeros (playas de Cobijero, La Franca, Pendueles, Vidiago,
Andrin, La Ballota, San Antolin) y de interior (Arangas, Asiego, Sotres) (Marcos et al., 2021), para establecer la
posible procedencia geoldgica de las mismas. El contexto geoldgico de los afloramientos es el mismo que el de la
cueva de Los Canes. El fin ultimo es disponer de informacion util para establecer rutas de abastecimiento de los
sflex usados por los habitantes de la cueva de Los Canes y comprobar si hubo algun tipo de intercambio de materias
primas con moradores de otras cuevas.

METODOLOGIA, RESULTADOS Y DISCUSION

Para la caracterizacion cristalografica y mineraldgica se emplearon varias técnicas: codificacion RGB para la
determinacién del color; el microscopio éptico de polarizacién por transmision para conocer la textura, composicion
mineral y presencia o no de microfésiles (Fig. 1); difracciéon de rayos X para la identificacion de fases y obtencion
del tamafio de cristalito (Tabla 1); microscopio electrénico de barrido (SEM) y espectroscopia de rayos X de energia
dispersiva (EDX) para obtener el contenido elemental (Tabla 2); posteriormente se realiz6 un analisis de
componentes (Fig. 2); la espectroscopia de infrarrojos y Raman (Fig. 3) para conocer las bandas de absorcién de los
modos de vibraciéon de las moléculas presentes en la muestra; el microscopio electrénico de transmisién de alta
resoluciéon (HRTEM) para corroborar la presencia de moganita (Fig. 4).
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Tamafo cristalito (A) | Muestras
<1000 A 611-3010
1000-2000 61-3544

2000-3000 A 61-3428
3000-4000 A 61-5999
> 4000 A 611-4482

Tabla 1. Tamario de cristalito de los silex de la cueva.

1 A LS i } ) Los valores son similares a los de afloramientos (Marcos
F]{g ].. specto déf/ Jz/.efc e la cueva de /Lax Canes en el microscopio et al, 2021), pudiendo pertenecer al mismo periodo
dptico de polarizacion por transmision (muestra ARA3-18). L ,

geoldgico, el Carbonifero.
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Tabla 2. Composicion elemental (%) obtenida con SEM+EDX de o os e, SR, i aon o
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Fig 3. Espectro Raman de una muestra de silex de la cueva mostrando la banda Fig 4. Micrografias SAED mostrando distancias
caracteristica de la moganita a 500 cni', y la del cnarzo a 463 cnr’. interplanares de la moganita.

CONCLUSIONES

1) La composicién elemental de los restos liticos de la cueva es similar a la de los afloramientos préximos, por lo

que podrian proceder de cualquiera de ellos.
2) El tamano de cristalito del cuarzo del silex de los restos de la cueva es similar al de los afloramientos préximos,

indicando que podrian pertenecer al Carbonifero.
3) Las caracteristicas texturales tipicas de la formacién Alba (Carbonifero) como bandeado y lineacién, microfésiles
y materia organica, junto a parametros cristalograficos y composicion mineralégica, ayudan a identificar la

procedencia de estos recursos liticos.
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