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INTRODUCCIÓN 
 
Las materias primas industriales con un alto contenido en el mineral talco son denominados talcos. Tienen usos 
principalmente en las industrias del papel, cerámica, pinturas y revestimientos, agroalimentaria, farmacéutica, 
cosmética, y del ámbito de la medicina (Poirier et al., 2019). El uso de los minerales en Farmacia/Cosmética ha 
sido objeto de trabajos clásicos y recientes de revisión, en donde se recoge el talco como materia prima. Galán et 
al. (1985) destacan al talco dentro de los filosilicatos de uso en la industria farmacéutica por sus propiedades 
fisicoquímicas, como protector dermatológico y antipruriginoso, lubricante y excipiente de polvos cosméticos. Por 
su parte, Carretero & Pozo (2009) lo citan como excipiente en la industria farmacéutica: lubricante, diluyente y 
aglutinante, emulsionante, espesante y agente antiaglomerante, corrector de sabor, portador-liberador de 
principios activos, etc.; también, como distribuidor en suspensiones.  
 
El talco presenta (Klein & Dutrow, 2017): moderada superficie específica que le permite retener aditivos 
cosmético-farmacéuticos y exudados de la piel; exfoliación {001} perfecta; dureza (H) 1; tacto grasiento; 
tenacidad, flexible, pero no elástico; brillo perlado o graso; color claro o blanco e insolubilidad en agua. Por sus 
propiedades físicas y fisicoquímicas, las partículas micrométricas de talco tienden a adherirse a superficies con 
irregularidades, caso de la piel, ejerciendo un papel desodorante y lubricante, y, junto a la inercia química, todas las 
propiedades citadas constituyen el fundamento del uso farmacéutico/cosmético del talco.  
 
Los polvos de talco de uso farmacéutico/cosmético pueden no responder a la calidad requerida (Delgado et al., 
2020). Ello nos llevó a planificar el proyecto de investigación EVALTALC (ref. B-CTS-20-UGR20).  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Polvos de talco de venta en Farmacias y líneas cosméticas en grandes superficies de países mediterráneos latinos: 
Francia, Italia, Portugal y España (un avance de los españoles recoge Delgado et al., 2020). 
 
En la Figura 1, se representa el planteamiento metodológico/conceptual global del proyecto. Para este trabajo, nos 
centraremos en los ensayos de pureza mineral.  
 
Metodología analítica:  
1. Composición mineralógica: a) porcentaje de carbonatos en calcímetro de Bernard, b) mineralogía por difracción 
de rayos X (DRX) y c) espectrometría de masas (ICP-masas). La pureza porcentual en las distintas especie mineral 
talco o la detección de fases fibrosas carcinogénicas recibirán especial atención. 2. Composición química: a) 
elementos químicos mayoritarios por fluorescencia de rayos X (XRF), b) elementos químicos minoritarios y trazas 
por espectrometría de masas (ICP-masas). 3. Análisis morfológico y microelemental de las partículas: a) 
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microscopio electrónico de barrido (SEM) con microanálisis (EDX), b) análisis de imagen (IA), con especial 
énfasis en la evaluación de su carácter fibroso. 
 

 
Fig 1. Planteamiento metodológico/conceptual global del proyecto de 

investigación Evaltalc B-CTS-20-UGR20. 
Fig 2. Campo de partículas en polvo de talco del mercado español. 1. 
Partícula laminar con exfoliación (EDX-Talco). 2. Partícula fibrosa 

no tóxica (L/A= 5/1µm) (EDX-Talco). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Por la aplicación de los criterios de calidad mineral podemos determinar si los polvos de talco se encuadran en 
calidad cosmética o industrial. Evaluaremos contenido de talco (Fig. 2), presencia de fibras tóxicas, suma de 
Cd+Cr+Pb y contenido de Pb, As y Cd (European Pharmacopoeia, 2014; ICH, 2019; Delgado et al., 2020). 
 
CONCLUSIONES 
 
Diagnosticaremos el mercado farmacéutico/cosmético de polvos de talco en el área mediterráneo-latina y 
propondremos, si procede, medidas para su optimización.  
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