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INTRODUCCIÓN 

La industria papelera proporciona un gran volumen de 
residuos de lodos de papel que se han empleado en la pro
ducción de cementos puzolánicos (Silva y Glasser, 1990; 
Frías et al., 2000) . Se han determinado las condiciones tér
micas y de estancia en el horno en las que se deben tratar 
e s t o s  l o d o s  p a r a  obtener  una  m á x i m a  a ct ivi d a d  
puzolánica, estableciéndose que estos parámetros son 
700ºC y 2 horas de permanencia (Frías et al., 2005) .  

Empleando estos lodos calcinados se ha seguido un es
tudio de intemperancia ante dos situaciones: fenómenos 
de niebla salina y de hielo/deshielo, exponiendo los ce
mentos a las condiciones ambientales de costa (Guernica, 
Vizcaya) y de continentalidad (Madrid) .  En ambos casos 
se han realizado estudios morfológicos de los materiales 
presentes en las muestras y de difusión de iones a través 
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de las probetas expuestas a las diferentes condiciones cli
matológicas 

L o s  e s tudios  que se han re al iz a d o  han s i d o  p o r  
m i c r o s c o p í a  e l e c t rónica  d e  b ar r i d o  ( S E M-EDX)  y 
Difracción de Rayos X (DRX) . 

PARTE EXPERIMENTAL 

Se han preparado muestras de estudio en las que inter
viene un cemento patrón (100% Pórtland) y muestras 90/ 
10 de cemento Pórtland/lodo calcinado a 700ºC/2 horas, 
sometidos todos (patrones y muestras) a exposición natu
ral de envejecimiento, según las condiciones ambientales 
climatológicas de la Meseta española (Madrid), en la que 
imperan los fenómenos de hielo/deshielo, al mismo tiem
po que las  relativas a la costa en el Mar Cantábrico 
(Urdaibai, Vizcaya) con predominio de los fenómenos 
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Figura 1: Difractogramas en polvo desorientado de patrones y muestras sometidas a fenómenos de 
hielo/ deshielo y de niebla salina. (Ba, carbonato de bario; Ca, calcita; Cl, clorita; MC, hidróxido cálci
co; Il, ilita; Q, cuarzo; Ta, talco y Tb, tobermorita) . 
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Figura 2 :  (a) Cristales de calcita, (b)  Sulfato de bario sobre calcita, (e) Depósito de estaño sobre calcita, (d) Depósito de zinc sobre 
calcita. 

corrosivos de niebla salina .  En amb as ubicaciones las 
probetas han sido expuestas a diferentes tiempos de in
temperancia, como seis, doce y dieciocho meses .  No 
obstante, en el presente trabajo sólo se consideran los 
resultados de los seis meses de exposición. 

En el caso de las probetas expuestas en Vizcaya y con
siderando la muestra patrón por Difracción de Rayos X 
(Figura 1 ) ,  se establece una composición mineral de 
cuarzo, calcita, hidróxido de calcio y tobermorita con 
distinto grado de cristalinidad; acompañando a estos 
minerales se observan trazas de ilita, aragonito, carbo
nato de bario y feldespatos .  

L o s  estudios superficiales d e  MEB muestran depósitos 
de material amorfo, con composición variable, en la que 
se detectan cloruros, Al, Ca, Fe y Ba sobre sustratos de 
cuarzo .  Los cristales de calcita son muy abundantes pre
sentando sus típicas formas romboédricas bien defini
das, en tamaños variables y superficies limpias (Figura 
2a, Tabla 1); aunque también hay calcita peor cristalizada 
y recubierta por capas de Sn, Zn, Cr, Pb y sulfato de ba
rio (Figura 2b, c y d) .  Los depósitos se sitúan no sólo so
bre las superficies de calcita sino también en los cristales 
de cuarzo, que muestran, aunque en menor grado, la for
mación de erosiones superficiales como consecuencia de 
los procesos de hielo y deshielo . 
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Se observa cómo en el resto de las muestras estudia
das la formación de geles de tobermorita con una rela
ción CaO/Si02 alta, próxima a 3, cristalizan formando 
agregados esféricos y recubriendo los bordes de grano.  
Así  mismo, s e  detectan cr i s ta l izac iones  típ i cas  de  
silicatos cálcicos hidratados pero  con  relaciones CaO/ 
Si02 bajas que se ajustan a la composición de la ilita . 

El estudio superficial de la muestra permite recono
cer depósitos sobre cuarz o y calcita, r icos en Pb, Zr, Cr 
y sulfato de bario, además de restos de materia orgá
nica en agregados circulares y con superficies porosas 
en las que se acumulan cloruros y sodio .  tobermorita 
se dete cta, princip almente, rellenando los contactos 
entre granos y recubriendo su superfic ie .  Se pueden 
distinguir dos tipos de geles atendiendo a su forma y 
c o m p o s i c i ó n :  a )  g e l e s  d e  p e qu e ñ o  t a m a ñ o  q u e  
recubren parte d e  l a  superficie de l o s  granos; e n  ellos 
se o b s e r v a  una f a s e  de f o r m a c i ó n  i n c i p i e n t e  d e  
laminillas irregulares como escamas que suelen termi
nar en fibras cortas. A estos materiales pudieran co
rresponder las reflexiones a 3 . 05Á, 2 . 8 Á  Y 1 . 8Á obser
vadas  en e l  diagrama d e  difracción (F igura 1)  y b) 
geles en los  esp acios  intergranul ares  con forma de 
agregados arriñonados de  laminillas irregulares, ta
maño más grande que los  anter iores  y de diferente 
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Depósito 1 
D epósito 2 Depósito 1 Depósito 2 Depósito 3 Depósito 4 

Óxidos (%) sobre sobre calcita sobre calcita sobre 
sobre cuarzo sobre calcita 

calcita cuarzo 

Alz03 - 2.04±1 .32 1 .32 - - 7.67 

Si02 5 .85±0.06 66.47±12.93 3 . 1 0  - 1 .73 15 .24 

CaO - 2.26±0.05 40. 73 87.14 45.02 69.91 

SnO - - - - 53.25 -

ZnO - - - - - 7.18 

CI - 0.39±0 .07 - - - -

S03 - - 1 7.81  - - -

BaO - 1 .09±0 .51 37.04 - - -

Fe203 94. 14±0.06 26.07±0.78 - - - -

Cr203 - - - 2.66 - -

PbO - - - 1 0.20 - -

Tabla I: Análisis químico mediante Energías Dispersivas de Rayos X en patrón de costa 

composición.  Sobre ellos se han observado depósitos 
de cloruro y sulfato de bario . 

Los resultados de difracción de Rayos X en la mues
tra de costa (Figura 1 )  tienen gran similitud con los des
critos para el  patrón. Sin embargo parece que es menos 
abundante el  hidróxido de calcio y el carbol)-3to de ba
rio,  y la calcita, feldespatos y cuarzo alcartzan mayor 
concentración. También destacan algo II1%s las reflexio
nes correspondientes a los filosilicatowfipo ilita, clorita 
y talco componentes del lodo calcinido, empezándose 
a observar la  formación de hidrotalcitas con la apari
ción de una banda de difracción entre 7 .78Á-8 .40Á. 

Las muestras sometidas a las inclemencias del tiempo 
en la meseta (Madrid) presentan un patrón con un es
pectro de difracción muy similar al observado en el pa
trón de costa (Figura 1 ) ,  s in embargo, la diferencia está  
en que la muestra de la meseta se enriquece en cuarzo, 
carbonato de bario y calcita y se empobrece en hidróxi
do de calcio .  

Por  MEB s e  i d e n t i f i c a  c a l c i t a  con m o r fo l o g í a  
romboédrica, aunque muy fracturada y escamada como 
consecuencia de los procesos de hielo/deshielo que han 
actuado sobre ella .  Se observa en los contactos entre 
granos y sobre las oquedades creadas en estas superfi
cies, la formación de depósitos con una incipiente cris
talización similar a los geles .  

Cabe destacar que en el patrón de meseta só lo  pre
senta la contaminación de depósitos de hierro disemi
nados por toda la muestra y algo de cloro que se retiene 
sobre los agregados de tobermorita. El rasgo más signi
ficativo es la degradación superficial de cuarzo y calci
ta  que pudiera  seguir  una orientación determinada  
como consecuencia de que los  procesos de hielo/des
hielo actúan en direcciones concretas .  

Los  resultados  de difracción de la  muestra de me
seta (Figura 1 )  t ienen una gran simil i tud con los  de  

su patrón, pero  con  feldespatos y calcita más abun
dante s .  

E l  e s t u d i o  s u p e r f i c i a l  m u e s t r a  d e p ó s i t o s  s o b r e  
sustrato de cuarzo y de calcita (que siguen la orienta
ción marcada por la gelifracción. Sobre los geles y las 
superficies de cuarzo <.parecen acumulaciones de cloro, 
sulfato de bario, Cu, Zn y Fe .  

Se han empleado además muestras de referencia si
tuadas  en laboratorio,  donde se  recono cen por MEB 
calcitas de neoformación y los espacios intergranulares 
se rellenan con geles de tobermorita de tamaño grande.  
Los cristales ilita acogen sobre su superficie depósitos 
de Pb, Fe y V, además de sulfato de bario y Zn. 

CONCLUSIONES 

Los fenómenos de crioclastia, gelifracción e intempe
rancia en ambientes marinos producen en los cementos 
estudiados resultados similares a los soportados por ce
mentos convencionales .  

La naturaleza de los depósitos varía según el ambiente . 
En líneas generales las muestras costeras se enriquecen en 
Na, cloruro, Pb y sulfato de bario, aumentando su porosi
dad y en general con una mayor difusión de iones, mien
tras que las de la meseta los depósitos son de Fe, Cu, Zn, 
cloruro y sulfato de bario . 

Se acepta la viabilidad científica y técnica del empleo 
de lodos de papel calcinados como adición activa al ce
mento pórtland. 
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